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Свойства материалов

Определение ударной вязкости

Свойства материалов 

Испытания материалов  
на растяжение, сжатие, изгиб  
и твердость

Номер заказа: 020.30000 Номер заказа: 020.31000

Номер заказа: 022.10000

Номер заказа: 020.40000 Номер заказа: 020.41000

www.gunt.de/g.s?49.1.22

www.gunt.de/g.s?49.1.23

WP 300 
Универсальная испытательная 
машина, 20 кН
Обучающее устройство для 
проведения базовых экспериментов 
по определению свойств материалов: 
испытание на растяжения, испытания 
по определению твердости по 
Бринеллю, построение диаграмм 
напряжение-деформация

WP 310 
Универсальная гидравлическая 
испытательная машина, 50 кН

Обучающее устройство для 
проведения экспериментов 
промышленного масштаба по 
определению свойств материалов

SE 100 
Универсальный испытательный 
стенд, 400 кН
Эксперименты по нагружению 
элементов различных 
металлоконструкций из области 
гражданского строительства; размер 
стенда позволяет производить 
испытания реальных элементов 
конструкций

WP 400 
Маятниковый копер, 25 Нм

Реализация экспериментов по 
определению ударной вязкости на 
образцах с надрезом

WP 410 
Маятниковый копер, 300 Нм

Проведение экспериментов по 
определению ударной вязкости на 
образцах с надрезом с увеличенной 
энергией удара
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Свойства материалов

Усталостные испытания

Свойства материалов

Испытания на кручение

Номер заказа: 020.50000 Номер заказа: 020.51000

Номер заказа: 020.14000 Номер заказа: 020.60000

www.gunt.de/g.s?49.1.24

www.gunt.de/g.s?49.1.25

WP 500 
Устройство для проведения 
испытаний на кручение, 30 Нм

Устройство для проведения вручную 
разрушающих испытаний на кручение 
различных материалов

WP 510 
Автоматическое устройство 
для проведения испытаний на 
кручение, 200 Нм

Устройство для проведения 
автоматических разрушающих 
испытаний на кручение различных 
материалов

WP 140 
Машина для проведения 
усталостных испытаний

Усталостная прочность образцов, 
подвергнутых циклической 
изгибающей нагрузке; построение 
кривых напряжение-число циклов 
(S-N кривые)

WP 600 
Демонстрация ползучести 
материалов

Демонстрация явления ползучести 
различных материалов


